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Sample Au Ag Cu Sample u Akg I"'{;u
I. D. oz/t oz/t % I. D. oz/t oz/t %

A-1 0.362 8.20 ---- A-31 <0.001 0.05
A-2 0.042 11.80 5.18(;) A-32 <0.001 <0.05
A-3 <0.001 49.00 ---- A-33 0.031 0.70 0.103
A-4 0.541 39.65 ---- A-34 0.074 1.85
A-5 0.004 0.50 ---- A-35 0.086 23.10

A-6 0.061 0.75 ---- A-36 0.042 1.85
A-7 0.925 11.40 0.113 A-37 0.007 0.15 0.320
A-8 0.011 <0.05 ---- A-38 0.041 1.80 0.306
A-9 0.016 0.05 ---- A-39 0.048 1.95
A-l0 0.009 <0.05 ---- A-40 0.008 1.65

A-l1 0.001 <0.05 ---- A-41 0.006 1.60
A-12 0.315 14.35 ---- A-42 0.015 0.20
A-13 0.001 <0.05 ---- A-43 <0.001 0.15
A-14 0.125 0.05 ---- A-44 <0.001 0.20
A-15 0.006 <0.05 0.151 A-45 0.001 0.05

A-16 0.005 <0.05 0.262 A-46 0.028 3.85 2.900
A-17 0.035 1.00 ---- A-47 0.001 <_0.05 ----
A-18 0.022 1.10 ---- A-48-A 0.004 0.60 0.014
A-19 <0.001 0.05 0.257 A-48-B 0.072 <0.05 3.330
A-20 0.044 2.50 1.380 A-49-A 0.001 0.15 0.023

A-21 0.174 2.55 ---- A-49-B 0.054 3.15 0.218
A-22 0.088 0.05 1.390 A-50 <0.001 0.05 ----
A-23 0.003 0.10 0.520 A-51 0.004 1.10 0.108
A-24 0.096 9.20 3.120 A-52 0.017 0.35 0.009
A-25 1.091 17AD ---- A-53 0.187 <0.05

A-26 <0.001 0.15 ---- A-54 0.004 0.65
A-27 0.002 0.35 ---- A-55 0.212 2.95 1.800
A-28 <0.001 0.20 ---- A-56 0.016 <0.05 0.421
A-29 <0.001 0.05 ---- A-57 0.003 0.45
A-30 0.013 0.45 ---- A-58 0.002 0.25
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